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P e n d a h u l u a n1

Sumber Gambar: Vecteezy

3



..... 4
Sumber : PhotoDune

Dasar hukum terkait

1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 

Tahun2002

4. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang 

Pembangunan Gedung Negara
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Sumber : PhotoDune

Dasar hukum terkait

UU Cipta Kerja Pasal 24 tentang perubahan UU No 28 Tahun 2002 Pasal 34
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Sumber : PhotoDune

Dasar hukum terkait

PP 16-2021 Paragraf 6 Pasal 282 (SLF Bangunan Gedung)
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Sumber : PhotoDune

Dasar hukum terkait

PP 16-2021 Pasal 295
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Sumber : PhotoDune

Kebutuhan Pemeriksaan
Struktur Bangunan

Teesko

Consulting Services Incorporated

Pinterest

Reid Middleton

Quality control material1

Renovasi Bangunan2

Perubahan pembebanan beban
Relayout bangunan
dsb

Mitigasi Risiko Bangunan Eksisting3

Pemeriksaan Pasca Bencana4

Å Berlakunya standar teknis baru

Å SLF

Å dll

Å Gempa bumi

Å Kebakaran

Å Angin

Å dll
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Sumber : PhotoDune

Lingkup Bahasan

1. Pengujian mutu 

beton terpasang

2. Pengolahan dan 

analisis data hasil 

uji mutu beton 

terpasang

3. Pengujian lainnya

4. Pemeriksaan 

Seismik Bangunan 

Eksisting
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Sumber Gambar: Vecteezy

10
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Sumber : PhotoDune

Pada bangunan tahap konstruksi

Kapan dibutuhkan melakukan 
pemeriksaan/evaluasi mutu 
beton?

Jika terdapat indikasi dropnya mutu 

beton berdasarkan hasil uji silinder 

control yang dirawat secara 

standar maupun silinder beton yang 

dirawat di lapangan.

Jika sampel perawatan standar tidak 

memenuhi kriteria penerimaan : SNI 

2847:2019 Ps 26.12.3.1b
Ą Peningkatan kontrol dalam mix desain 

dan pembuatan campuran beton

Jika sampel perawatan di lapangan 
tidak memenuhi kriteria penerimaan : SNI 

2847:2019 Ps 26.5.3.2e
Ą Perawatan beton perlu ditingkatkan
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Sumber : PhotoDune

Pada bangunan tahap konstruksi

Kapan dibutuhkan melakukan 
pemeriksaan/evaluasi mutu beton?

Alur tindak lanjut mutu beton drop

Analisis struktur lokal 
untuk menjamin 

tahanan struktur 

masih dalam batas 

aman ***

Pengujian 

nondestruktif untuk 
cek sebaran lokasi 

beton yang drop

Terkonfirmasi 

defisiensi 

kuat tekan 

beton?

Uji beton inti (core 

drill)

Tidak memenuhi 

kriteria 

penerimaan?

Hasil uji tekan silinder tidak 

memenuhi kriteria 

penerimaan?

Evaluasi menurut Ps 27 

(pemeriksaan bangunan 

eksisting)

Perlu investigasi 

lebih jauh?

Y N

OK
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Sumber : PhotoDune

Pengambilan sampel 
beton inti (core)

1. Dilakukan jika kekuatan tekan
beton standard cured < fc’ 

2. Mengukur mutu beton terpasang 
pada bangunan eksisting

3. Pengujian yang bersifat semi 
destruktif (sedapat mungkin
jumlah sampel dibatasi)

4. Metoda pengambilan sampel : 
SNI 2492-2018/ASTM C42M 
tentang metode pengambilan
benda uji beton inti di lapangan

5. Metode pengujian : SNI 1974-2011 
tentang Cara Uji Kuat Tekan 
Beton dengan Benda Uji Silinder
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Sumber : PhotoDune

Pengambilan sampel 
beton inti (core)

Ketentuan pengambilan beton inti

1. Diameter core sebaiknya 2 s.d 3

agregat maksimum, atau > 94 mm,

maka disarankan menggunakan mata

core 100 – 150 mm

2. Rasio l/d antara 1,5 s.d 2

3. Core drill menggunakan mata berlian

(diamond-bit), diangkur kuat pada

struktur yang diambil agar tidak

goyang dan menyebabkan variasi

diameter benda uji

4. Beton inti (core) yang diambil, harus

dijaga kelembabannya dalam
kontainer atau tempat yang kedap air,

diantarkan ke tempat pengujian, dan

diuji sesuai SNI 1974-2011.

5. Beton inti harus diuji dalam waktu

antara 48 jam dan 7 hari setelah coring

Kriteria penerimaan kuat tekan beton inti

Beton dalam zona yang diuji beton inti

dianggap cukup apabila: 

1. Rata-rata tiga beton inti sama dengan

atau sekurangnya 85% nilai fc ’ dan

2. Tidak ada satupun hasil beton inti yang 

kurang dari 75% fc’.

(SNI 2847:2019 Ps 26.12.4.1(d))
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Sumber : PhotoDune

Pengambilan sampel 
beton inti (core)

Kekuatan tekan beton inti rata-rata sebesar 85 persen 

dari kekuatan tekan spesifik adalah nilai yang realistis

(Bloem 1968). 

Namun, tidak realistis jika mengharapkan kekuatan 

tekan rata-rata beton inti sama dengan█╬ᴂ, karena

perbedaan ukuran, kondisi, derajat konsolidasi spesimen 

dan kondisi perawatan.

Commentary SNI 2847:2019

Pasal R26.12.4.1 d)
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Sumber : PhotoDune

Pengambilan sampel 
beton inti (core)

Jumlah Sampel Core

Reference Method Minimum number of core/tests

ACI 369.1M-17 / 

ASCE 41:17
Minimum, use specified default material properties None

Usual (specified design strength known) One per concrete class
Three per building

Usual (specified design strength not known) One per component type
Six per building

Comprehensive (specified design strength known) Three for each element type per 
floor level or 300m3 or 930 m2

Comprehensive (specified design strength known) Six for each element type per floor 
level or 300m3 or 930 m2

Eurocode 8 Limited level of inspection and testing One per component per floor

Extended level of inspection and testing Two per component per floor

Comprehensive level of inspection and testing Three per component per floor

ACI 214.4R-10 Engineer should select core locations (per ASTM C823) ASTM C823 recommendation : min. five 
per concrete class

ACI 364.1R-07 More samples may be required in different parts of structure Three per location in structure

ACI 437R-03 Number of tests are related to degree of confidence No minimum specified

(Sumber : Imran)
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Sumber : PhotoDune

Pada bangunan eksisting

Kapan dibutuhkan melakukan 
pemeriksaan/evaluasi mutu beton?

SNI 2847:2019 Pasal 27

Bila terdapat keraguan bahwa 

sebagian atau semua bagian struktur 

memenuhi persyaratan keamanan 

yang diakibatkan oleh :

Å Material dianggap kurang berkualitas

Å Ada bukti yang menunjukan terjadinya 

kesalahan dalam konstruksi

Å Bangunan digunakan untuk fungsi baru

Å Alasan sejenis lainnya

ü Evaluasi kekuatan dengan analisis Ą

Verifikasi kondisi terbangun

Á Pengukuran konfigurasi struktur 

terpasang

Á Cek tulangan terpasang

Á Pengukuran sifat material 

terpasang (lower bound vs 

expected )

ü Evaluasi kekuatan dengan uji beban Ą

Hanya relevan untuk system pelat lantai 

, balok, dan pelat atap.

structuremag.org

Sumber : Iswandi
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Sumber : PhotoDune

Pada bangunan eksisting

Kapan dibutuhkan melakukan 
pemeriksaan/evaluasi mutu beton?

SNI 2847:2019 Pasal 27

Kuat Perlu dan Load 

Combination Ą

ketentuan desain

Faktor Reduksi Kekuatan Desain

Faktor Reduksi Kekuatan EvaluasiKetentuan 

Faktor Reduksi Kekuatan

Syarat Demand to 

Capacity Ratio :

Keterangan : FRK desain tetap digunakan bila sifat 

material dan penampang tidak terkonfirmasi melalui 

pengukuran

Untuk bangunan yang 

mengalami deteriorasi atau 

kesalahan konstruksi, kondisi tidak 

aman terjadi bila DCR > 1

(
╤▫

▫ꜚ╡╬▪
Ȣ)
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Dokumen ACI 228.1R-19 menggunakan 

terminology In-place tests menggantikan 

terminology nondestruktif test.

Sifatnya bukan mengukur kuat 

tekan beton secara langsung

Dapat digunakan untuk mengevaluasi 

keseragaman mutu beton terpasang atau 

menentukan titik core

MPaNilai NDT perlu dikorelasikan 

terhadap kuat tekan beton jika 

digunakan untuk evaluasi mutu beton
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Beberapa contoh metode uji beton non-destruktif :

Hammer test

SNI ASTM C805:2012

UPV

SNI ASTM C597:2012
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Å ACI 301-99 pada sec.1.6.6.1, bahwa hasil in-place tests “hanya akan valid jika pengujian telah

dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sudah dikalibrasi”.

Å ACI 301-99 pada sec.1.6.7.2, "Uji NDT tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menerima atau

menolak beton," tetapi dapat digunakan untuk "mengevaluasi" beton saat kekuatan standard -cured

cylinder gagal memenuhi kriteria kekuatan yang ditentukan

Å ACI 562M-19.Sec.6.4.3.2.p-43 NDT untuk mengevaluasi in-place strength (kekuatan ditempat) dapat

diizinkan jika korelasi yang valid dibuat berdasarkan hasil uji kuat tekan sampel core dan hasil uji

NDT. Kuantifikasi dengan NDT saja tidak diperbolehkan digunakan sebagai pengganti pengambilan

dan pengujian sampel core

Å Dalam ACI 301-20, sec.1.7.4.2 Penggunaan rebound hammer (palu pantul) atau pulse-velocity

dapat ditentukan oleh Engineer untuk mengevaluasi keseragaman beton in-place (di tempat) atau

untuk memilih area yang akan di core. Metode ini tidak boleh digunakan untuk mengevaluasi in-

place strength (kekuatan di tempat).

Å SNI 2847:2019 pasal 26.12.4, metode NDT di tempat seperti uji penetrasi (ASTM C803M), hammer

rebound (ASTM C805M), atau uji cabut (ASTM C900) dapat digunakan untuk memprediksi nilai kuat

tekan di tempat (terpasang) jika dibuat suatu korelasi yang valid antara hasil pengukuran non-

destruktif terhadap nilai kuat tekan beton

Batasan Uji Nondestruktif Beton
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Hammer Test
1. Area pengujian min 150 mm

2. Kupas/chipping plesteran/acian hingga
permukaan beton

3. Permukaan dengan tekstur yang kasar, lunak atau

terkelupas mortarnya harus diratakan dengan
batu penggosok.

4. Bagi dan tandai areal pengujian untuk minimal 10

titik dengan jarak antar titik minimal 25 mm.

5. Elemen beton yang akan diuji harus memiliki tebal

minimum 100 mm dan menyatu dengan struktur.
6. Hindari pengujian pada daerah yang

menunjukkan adanya keropos, permukaan beralur

(scaling ), permukaan kasar atau daerah dengan

porositas yang tinggi

7. Pengujian tidak diijinkan selimut beton < 20 mm.

8. Perhatikan arah pengambilan data (horizontal,
vertikal) dan koreksi datanya

9. Buang data dengan nilai bacaan yang berselisih >

6 unit dari nilai rata-rata dan bila > 2 bacaan yang
dibuang maka uji ulang.

Hammer test mengukur angka pantul alat 

yang merepresentasikan kekerasan 

permukaan beton.

Ketentuan :
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Hammer Test

Hasil pembacaan yang berbeda lebih dari 6 satuan dari rata-rata

10 titik bacaan diabaikan dan tentukan nilai rata-rata dihitung

dari pembacaan data yang memenuhi syarat. Bila lebih dari

2 titik bacaan memiliki perbedaan lebih dari 6 satuan dari

nilai rata-rata, maka seluruh rangkaian pembacaan harus

dibatalkan dan tentukan angka pantul pada 10 titik bacaan baru

pada daerah pengujian.

Reminder

SNI ASTM C805:2012 Ps 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 45 33 43 39 44 32 45 35 35 45

OK NOK OK OK OK NOK OK OK OK OK

1' 45 43 39 44 45 35 35 45

2 32 43 45 32 40 38 35 42 43 37

NOK OK NOK NOK OK OK OK OK OK OK

2'

38.70

NOK > 2, Data tidak bisa diterima

No

 Lokasi

Angka Pantul (R) R Rata-rata 

Sebelum Koreksi

R Rata-rata 

Setelah Koreksi

39.60 41.38

Contoh :

Max 38.70 + 6 = 44.7

Min 38.70 – 6 = 32.7
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Hammer Test

.....
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)

.....SNI ASTM C597:2012

Metode ini mengukur cepat rambat 

gelombang longitudinal (yang dipancarkan 

dari transduser alat) melalui beton yang 

merepresentasikan keseragaman dan 

mutu relative beton.

1. Mengetahui keseragaman/homogenitas dan mutu

relative beton

2. Mendeteksi adanya rongga dan retak

3. Perkiraan tingkat kerusakan dan keretakan pada

beton

4. Evaluasi efektivitas perbaikan retak

Kegunaan :
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)

.....
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)

.....

Metode :
Direct, semi direct, indirect

Untuk perkiraan mutu beton sebaiknya 

menggunakan Direct method
ACI 228.1R-19

Hubungan antara cepat rambat gelombang 

(ὺ) vs kuat tekan beton (Ὢὧ) memiliki sifat 

nonlinear yang sangat tinggi 
(ACI 228.1R-19 Ch 3.6)

Ket : gambar di atas hanya ilustratif, kuantifikasi Ὢὧ
berdasarkan ὺtetap harus melalui hubungan korelasi 

yang dibuat spesifik.

V (km/det) Estimasi Homogenitas

< 2.13 Kurang

2.14 – 3.05 Cukup

3.06 – 3.66 Cukup Baik

3.67 – 4.57 Baik

> 4.58 Sangat Baik

Estimasi Homogenitas
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)

.....

Perkiraan Kedalaman Retak

British Standard (BS Method). 
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Sumber : PhotoDune

Pengujian Beton 
Nondestruktif / NDT

Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)

.....

Evaluasi efektivitas perbaikan retak1

T R

TR

Grout

Normal

L

Grout

½ LL

Normal

Step-1

Step-2

Marking

½ L

½ L½ L

V (km/det) Estimasi Homogenitas

< 2.13 Kurang

2.14 – 3.05 Cukup

3.06 – 3.66 Cukup Baik

3.67 – 4.57 Baik

> 4.58 Sangat Baik
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P e n g o l a h a n  d a n  a n a l i s i s  d a t a  h a s i l  u j i  
m u t u  b e t o n  t e r p a s a n g3

Sumber Gambar: Vecteezy

30



..... 31

Core 
Drill

Hammer 
Test

Core Drill + Hammer Test

Hammer Test

Pembuatan Strength Relationship 

(Hubungan Korelasi NDT terhadap Kuat Tekan)



Kurva strength relationship diperoleh dari 

kurva regresi terbaik yang dapat dibuat, 

yang diindikasikan dengan nilai 2 yang 

paling besar.

Selanjutnya peramaan regresi  yang 

diperoleh dapat digunakan untuk 

memperkirakan mutu beton terpasang 

dari keseluruhan sampel hammer 

test/NDT lainnya.

..... 32

Pembuatan Strength Relationship 

(Hubungan Korelasi NDT terhadap Kuat Tekan)

y = 0,0205x2 - 0,69x + 10,178
R² = 0,9142

0,00
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Nilai angka pantul hammer test
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Sumber : PhotoDune

Pengecekan Outliers

Contoh Perhitungan

Ὕ ὼ ӶὼȾί

ρρȢρςρπȢρπȾτȢωρ

πȢςρ

Cek Outlier :

ὲ ρσO Ὕὧ ςȢφπχ

ὍὪὝὲ ὝὧO ίὥάὴὩὰὕόὸὰὭὩὶ

Ὕὲ πȢςρ Ὕὧ ςȢφπχ
ᴼ║◊▓╪▪╞◊◄■░▄►

Untuk pengecekan Outlier dalam sampel NDT (seperti Hammer Test 
dan UPV) dapat dilakukan dengan cara yang sama.

0

10.25

4.99

13

2.607

No.
Test 

Value
Tn Outlier

1 3.94 1.26 No

2 10.69 0.09 No

3 11.32 0.21 No

4 6.68 0.72 No

5 5.76 0.90 No

6 9.03 0.24 No

7 16.66 1.28 No

8 7.14 0.62 No

9 9.87 0.08 No

10 19.12 1.78 No

11 8.66 0.32 No

12 5.73 0.91 No

13 18.69 1.69 No

Jumlah sampel (n)

Tc

Kolom dan Balok

Core Drill

Kelompok uji

Jumlah Outlier

Rata-rata

Standar Deviasi Acuan : ASTM E178
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Sumber : PhotoDune

Pengecekan Outliers

Quora.com

Tujuan : Observasi keberadaan data 

yang berdeviasi signifikan dari data-

data lainnya.

Ὕ ὼ ӶὼȾί

ὍὪὝὲ ὝὧO ίὥάὴὩὰὕόὸὰὭὩὶ
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Sumber : PhotoDune

Interpretasi Hasil Uji Core
Menurut ACI 214.4R-10

Komite ACI 214 telah

mengembangkan dua metode 

untuk menentukan Ὢekuivalen 

dari beton inti yang diambil dari 

struktur yang ada. Metode ini 

dijelaskan dalam ACI 214.4R dan 

bergantung pada teknik analisis

statistik.

SNI 2847:2019 Pasal R27.3.1.3
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Sumber : PhotoDune

Interpretasi Hasil Uji Core
Menurut ACI 214.4R-10

█╬ ╕■Ⱦ▀╕▀░╪╕□╬╕▀█╬▫►▄

█╬ : Kuat tekan ekivalen di tempat (terpasang)

Ὢ : Kuat tekan core

ὊȾ : Faktor koreksi rasio ὰȾὨcore

Ὂ : Faktor koreksi diameter core

Ὂ : Faktor koreksi kondisi kelembaban core

Ὂ : Faktor koreksi untuk kerusakan akibat bor

Keterangan :



..... 37
Sumber : PhotoDune

Interpretasi Hasil Uji Core
Menurut ACI 214.4R-10

No. Komponen Lantai Lokasi
fc core 

(MPa)
l/d Fl/d Fdia Fmc Fd fc

1 Kolom 4 2-D 3.94 1.79 0.99 1.03 1.00 1.06 4.28

2 Kolom 4 2-C 10.69 1.80 0.99 1.03 1.00 1.06 11.61

3 Balok Atap D-2,3 11.32 1.77 0.99 1.03 1.00 1.06 12.28

4 Kolom 3 2-D 6.68 1.81 1.00 1.03 1.00 1.06 7.26

5 Balok Atap C-2,3 5.76 1.79 0.99 1.03 1.00 1.06 6.25

6 Kolom 3 2-C 9.03 1.75 0.99 1.03 1.00 1.06 9.78

7 Balok 4 D-2,3 16.66 1.79 0.99 1.03 1.00 1.06 18.09

8 Balok 4 E,F-2 7.14 1.80 0.99 1.03 1.00 1.06 7.76

9 Balok 3 D-2,3 9.87 1.79 0.99 1.03 1.00 1.06 10.72

10 Balok 2 D-2,3 19.12 1.82 1.00 1.03 1.00 1.06 20.79

11 Kolom 2 2-D 8.66 1.79 0.99 1.03 1.00 1.06 9.40

12 Kolom 3 2-F 5.73 1.79 0.99 1.03 1.00 1.06 6.22

13 Kolom 1 2-D 18.69 1.79 0.99 1.03 1.00 1.06 20.30

█╬ ╕■Ⱦ▀╕▀░╪╕□╬╕▀█╬▫►▄

Contoh :
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Sumber : PhotoDune

Interpretasi Hasil Uji Core
Menurut ACI 214.4R-10

Perhitungan Nilai █╒Lower Bound

/Equivalent Specified Strength

█╬▄▲Tolerance Factor Method 

█╬▄▲Alternate Method 

Konsep : Memperkirakan nilai 10% 

fractile dari hasil uji beton terpasang.

Reminder : Definisi ini konsisten 
dengan ketentuan nilai Ὢὧᴂ
desain.

ACI 214.4R-10 menjelaskan dua metode 

untuk perhitungan Equivalent Specified 

Strength:

1
2
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Sumber : PhotoDune

Interpretasi Hasil Uji Core
Menurut ACI 214.4R-10

█╬▄▲Tolerance Factor Method 1

█ᴂ╬ȟ▄▲Ȣ █╬ ╚▼╬ ╩▼╪

Memperhitungkan
ketidakpastian dalam

penggunaan factor 
koreksi sampel core

ί Ὢ ὠȾ ὠ ὠ ὠ (ACI 214.4R-10 Pers 9-4)

=

=

Rata-rata perkiraan fc , Y (MPa) 11.13

Standar deviasi (MPa) 5.43

Ὢ

ί

Tabel 9.1
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Sumber : PhotoDune

Interpretasi Hasil Uji Core
Menurut ACI 214.4R-10

█╬▄▲Tolerance Factor Method 1
Rekomendasi pengambilan angka tingkat kepercayaan 

(Hindo dan Bergstorm, 1985)
ACI 214.4R-10

The New York Times Sydney Morning Herald

Newseu.cgtn

Struktur Biasa Bangunan Penting

Pembangkit Tenaga Nuklir
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Sumber : PhotoDune

Interpretasi Hasil Uji Core
Menurut ACI 214.4R-10

█╬▄▲Alternate Method 2

Sydney Morning Herald

Newseu.cgtn

Perhitungan fc.eq dilakukan dengan

pendekatan perkiraan nilai lower -bound 

Ὢ dari rata-rata kuat tekan beton

terpasang

Ὢᴂȟ Ȣ ὅὪ

Ὢ Ὢ ὤί

ά.ŀǊǘƭŜǘǘ ŀƴŘ aŀŎDǊŜƎƻǊ όмффрύ ǎǳƎƎŜǎǘ that a 90% confidence
level is probably conservative ŦƻǊ ƎŜƴŜǊŀƭ ǳǎŜέΦ
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Sumber : PhotoDune

Steel Hardness Test
Tujuan : mengetahui suatu nilai 

kekerasan sebagai salah satu sifat 

mekanik material.

Jenis : Brinell hardness, Vickers 

hardness, Rockwell hardness.

Analisis Hasil Uji : Mengkonversi angka 

kekerasan ke dalam Tensile Strength 

menggunakan Conversion Table
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Sumber : PhotoDune

Uji Tarik Tulangan

galdabini

Pengambilan sampel tulangan di 

lapangan dapat dilakukan jika

memungkinkan, untuk pengujian tarik di 

laboratorium.
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Sumber : PhotoDune

Rebar Scanning

Pengujian menggunakan alat

rebar scanning merupakan

pengujian untuk mengidentifikasi

konfigurasi tulangan,

Prinsip kerja: induksi gelombang

elektromagnetik yang beraksi

terhadap material yang 

mengandung unsur besi. 

Output: Kedalaman selimut beton, 

konfigurasi tulangan utama dan

sengkang berupa jumlah dan

jarak antar tulangan
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Sumber : PhotoDune

Referensi Utama

Sedang diadopsi ke SNI



..... 48
Sumber : PhotoDune

Data yang diperlukan

Contoh As-built Informations

As-built drawing Laporan Perencanaan

RKS, Spek tek.
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Sumber : PhotoDune

Kunjungan Lapangan

Pemeriksaan Visual

Å Identifikasi permasalahan konfigurasi

Å Identifikasi indikasi degradasi

ÅMemastikan kontunuitas alur beban

ÅMenentukan kebutuhan pengujian 

tambahan jika diperlukan

Å Konfirmasi konfigurasi dan geomteri 

struktur terbangun terhadap 

dokumen teknis yang tersedia.
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Sumber : PhotoDune

Kunjungan Lapangan

Pemeriksaan Visual

Konfirmasi konfigurasi tulangan

Rebar Scanning

Cek Konfgurasi dan Load Path

Cek Konfgurasi, Load Path, Korosi
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Sumber : PhotoDune

Kunjungan Lapangan

Pemeriksaan Visual : Observasi retak pada beton

Penting untuk mendeteksi semua jenis retak 

yang timbul pada beton sebelum retak 

tersebut terus merambat sampai titik kritisnya 

dan menyebabkan kegagalan baik skala 

komponen struktur maupun system struktur 

secara keseluruhan. 
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Sumber : PhotoDune

Kunjungan Lapangan

Pemeriksaan Visual : Observasi retak pada beton

Retak dapat terjadi akibat aksi mekanis 

(beban luar baik statik maupun dinamik) 

maupun akibat proses fisika dan kimia (susut, 

efek termal, korosi, reaksi alkali-silika).

Tahap Inisiasi

Tipikal proses retak akibat aksi mekanis yang 

berdampak pada kegagalan strutur:

Tahap Propagasi Kegagalan

Umumnya pada 

tahap bukaan retak 

berukuran lebar 

ρππ‘ά(cenderung 

inivisible).

Pada tahap ini bukaan berkembang 

pada arah tertentu, umumnya 

terjadi akibat peningkatan beban. 

Bukaan retak pada tahap ini 

umumnya berukuran 0.33-0.41 mm.

Setelah retak 

mencapai panjang 

kritisnya, maka terjadi 

kegagalan.
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Sumber : PhotoDune

Kunjungan Lapangan

Pemeriksaan Visual : Observasi retak pada beton

Retak lentur (flexrure) 

umumnya bersifat daktail 

karena ada bantuan 

tulangan.

Retak geser cenderung 

bersifat terjadi tiba-tiba 

tanpa ada peringatan 

awal.

Contoh retak akibat aksi mekanis
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Sumber : PhotoDune

Kunjungan Lapangan

Pemeriksaan Visual : Observasi retak pada beton

Contoh retak akibat proses fisika dan kimia

Å Drying shrinkage (Kategori retak susut)

Drying shrinkage dipengaruhi oleh 

kelembaban lingkungan dan kadar w/c ratio 

beton. Ketika beton basah mengering, 

penguapan air menimbulkan pengisapan 

pada pori-pori cairan, sehingga 

menghadirkan gaya kontraksi pada beton.

Umumnya retak susut terjadi di permukaan 

beton. Retak susut tidak mempengaruhi 

kekuatan struktur secara signifikan, namun 

perlu diperhatikan karena dapat 

mempercepat proses degradasi beton akibat 

masuknya air atau unsur lainnya ke dalam 

beton Ą korosi.
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Sumber : PhotoDune

Kunjungan Lapangan

Pemeriksaan Visual : Observasi retak pada beton

Contoh retak akibat proses fisika dan kimia

Å Retak akibat korosi tulangan



..... 56
Sumber : PhotoDune

Prosedur ASCE 41-17

Prosedur Evaluasi dan Retrofit

Prosedur Evaluasi dan 

Retrofit Struktur

Tier 1

Screening Procedure

Tier 2

Deficieny based 

evaluation and retrofit 

procedures

(LSP dan LDP)

Tier 3

Systematic evaluation 

and retrofit procedures

(LSP, LDP, NSP, NDP)

Serangkaian checklist 

untuk identifikasi 

defisiensi struktur

Analisis dan retrofit 

berdasarkan defisiensi 

yang diidentifikasi Tier 1

Analisis lanjut system 

struktur bangunan 

eksisting dan retrofit
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Sumber : PhotoDune

Prosedur ASCE 41-17
Contoh Tier-1
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Sumber : PhotoDune

Prosedur ASCE 41-17
Contoh Tier-1
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Sumber : PhotoDune

Prosedur ASCE 41-17
Contoh Tier-2 dan Tier-3

Pushover -> Pushover Results -> Pushover Curve

Hinge Status
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Soal 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 45 42 43 39 44 35 45 40 42 45

42.00 ...

No

 Lokasi

Angka Pantul (R) R Rata-rata 

Sebelum Koreksi

R Rata-rata 

Setelah Koreksi

Saudara diminta untuk memeriksa hasil hammer test salah satu titik sampel pada suatu pelaksanaan 
pemeriksaan bangunan eksisting seperti ditunjukan pada table di bawah. Apakah data tersebut dapat 
diterima?

Soal 2

No.
Hasil Uji 

Core, MPa

1 22.06

2 29.44

3 30.20

4 30.82

5 31.03

6 31.72

Rata2 29.21

Sdtv. 3.59

Diberikan hasil uj tekan 6 buah sampel core drill dengan diameter, rasio l/d, dan pengkondisian benda 
uji yang sama. Terlihat bahwa data nomor 1 nilainya cenderung lebih kecil dari 5 data lainnya. Dengan 
mengambil nilai T kritis pada 1% level signifikan, periksalah apakan data tersebut adalah outlier?
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Soal 1

Saudara diminta untuk memeriksa hasil hammer test salah satu titik sampel pada suatu pelaksanaan 
pemeriksaan bangunan eksisting seperti ditunjukan pada table di bawah. Apakah data tersebut dapat 
diterima?

Soal 2

No.
Hasil Uji 

Core, MPa

1 22.06

2 29.44

3 30.20

4 30.82

5 31.03

6 31.72

Rata2 29.21

Sdtv. 3.59

Diberikan hasil uj tekan 6 buah sampel core drill dengan diameter, rasio l/d, dan pengkondisian benda 
uji yang sama. Terlihat bahwa data nomor 1 nilainya cenderung lebih kecil dari 5 data lainnya. Dengan 
mengambil nilai T kritis pada 1% level signifikan, periksalah apakan data tersebut adalah outlier?

3 45 42 43 39 44 35 45 40 42 45

OK OK OK OK OK NOK OK OK OK OK

45 42 43 39 44 45 40 42 45

42.00 42.78

Ὕ ὼ ӶὼȾί

Ὕ
ὥὦίςςȢπφ ςωȢςρ

σȢυω
ρȢωω

Karena Ὕ ρȢωω Ὕ ρȢωτ
Maka sampel tsb adalah outlier. 
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